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AN ACRYLIT-ST - tynk silikatowy

P — — »,baranek”

Cena brutto 201,57 zt
Cena netto 163,88 zt
Dostepnos¢ Dostepny
: KOSB U D Czas wysyiki 48 godzin
AGHYL 'T ST Numer katalogowy 3069-212FF 2016061310533
9
Kod producenta 3069-212FF_2016061310533
9
Producent KOSBUD

Opis produktu
ACRYLIT-ST - tynk silikatowy , baranek”

Acrylit ST to tynk silikatowy na bazie dyspersji i potasowego szkfa wodnego o strukturze baranka, do zastosowan
zewnetrznych, o zwiekszonej paroprzepuszczalnosci. Dostepny w kolorze biatym lub wg palety barw Kosbud Color System.
Wzbogacony o formute KOSBUDPROTECT, zapobiegajaca porastaniu Scian przez grzyby i glony.
Ziarno/Zuzycie
1,0 mm/1,5-2,2 kg/m2
1,5mm/ 2,4-2,9 kg/m2
2,0 mm/2,9-3,4 kg/m2
3,0 mm/ 3,0-3,5 kg/m2

Przy zamoéwieniu koloréw prosze zaznaczy¢ grupe oraz wpisa¢ w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW

PALETA KOLOROW

Symbole pod kolorem oznaczaja odpowiednio:
AK, BK, CK, DK - grupy kolorystyczne tynkéw, farb i gruntéw
np. 230 konkretny numer koloru z danej grupy
A - oznaczenie informujgce o tym ze tynk i farba wystepuje jako AKRYLOWY
ST - informuje ze tynk i farba wystepuje jako SILIKAT (Uwaga!! nie wszystkie kolory dostepne sg w tej wersji)
SL - tynk i farba wystepuje w wersji SILIKONOWE)

SH - tynk StoneHenge
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VTG - tynki z palety VTG
TM - tynk dekoracyjny mozaikowy
EX - tynk dekoracyjny mozaikowy Z BROKATEM

np. 67% - oznacza ilo$¢ Swiatta jakie zostaje odbite od koloru. Zaleca sie uzywac koloréw tynkéw i farb ze wspdétczynnikiem

MATERIALY DO POBRANIA

ZASTOSOWANIE

Tynk stuzy do recznego wykonczenia elewacji zewnetrznych na warstwach zbrojonych siatka w systemie ocieplen KOSBUD
SYSTEM.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, trwate, czyste, wolne od wykwitéw i powtok antyadhezyjnych. Stare, spekane, tuszczace
sie powtoki nalezy usung¢. Warstwy klejowe zbrojone siatka w systemie ocieplen powinny by¢ catkowicie wyschniete,
minimum 3 dni od ich wykonania. W celu wyréwnania chtonnosci suche podtoza zagruntowac srodkiem podktadowym

GRUNLIT ST podbarwionym pod kolor tynku.

Przygotowanie produktu:

Acrylit ST dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy
wymieszaé mieszarka wolnoobrotowa do uzyskania jednolitej konsystencji.

Aplikacja:

Acrylit ST nalezy naktada¢ metoda mokre na mokre warstwg o grubosci zawartego kruszywa, za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej a nastepnie zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego kolistymi ruchami w jednym kierunku. Nalezy tak rozplanowac¢
prace by przy jednym podejsciu pokry¢ catg powierzchnie przygotowanej $ciany bez przerw roboczych.

NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, paca ze stali nierdzewnej, paca z tworzywa sztucznego.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Do naktadania powtoki tynkarskiej przystepujemy po odpowiednim przygotowaniu podtoza i catkowitym jego wyschnieciu.
Temperatura podtoza i otoczenia podczas naktadania i wysychania tynku powinna sie miesci¢ w zakresie od + 100 C do + 250
C. W celu obnizenia temperatury s$cian i unikniecia przyspieszonego wyschniecia naktadanego tynku nalezy stosowa¢
odpowiednie ostony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynkéw przy wilgotnosci powietrza powyzej 75%, podczas
opadoéw atmosferycznych (mzawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatréw. Warunki te nalezy utrzymac przynajmniej przez 48
godzin od natozenia. Po wykonaniu tynku do momentu catkowitego wyschniecia zaleca sie stosowac siatki lub folie ochronne
w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek
temperatury ponizej +100 C. Wieksza wilgotnos$¢ powietrza w okresie jesienno-zimowym wydtuza czas schniecia tynku.
Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen lub zte przygotowanie podtoza moze doprowadzi¢ do przebarwien tynku, w
skrajnych przypadkach do obnizenia trwatosci wyprawy i jej odspojen. Wyréb zawiera wypetniacze mineralne, z tego powodu
zaleca sie stosowanie na danej ptaszczyznie materiatu z tej samej partii produkcyjnej.

Wybierajac kolor tynku nalezy uwzgledni¢ wskazéwki zawarte na wzornikach koloru, dotyczace odpornosci koloru na
promieniowanie UV. Kolory o wspétczynniku odbicia Swiatta nizszym niz 30% nie powinny by¢ stosowane na catych
powierzchniach $cian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka ingerencja w skfad produktu i mieszanie go z
wyrobami innych producentéw nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedostosowania sie do powyzszych wytycznych
producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

UWAGA!

wygenerowano w programie shopGold


http://kosbud.com.pl/produkty/acrylit-sisi-tynk-sisi-kornik/

W przypadku barwienia tynku nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ barwy ze wzorcem oraz zgodnos$¢ barwy we wszystkich
opakowaniach.

ZUZYCIE

Ziarno/Zuzycie
1,0 mm/1,5-2,2 kg/m2
1,5mm/ 2,4-2,9 kg/m2
2,0 mm/2,9-3,4 kg/m2
3,0 mm / 3,0-3,5 kg/m2
- ostateczna wartos$¢ zuzycia zalezna od materiatu, réwnosci i chtonnosci podtoza, sposobu aplikacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Grupy koloréw: Baza , AK, BK
KOSBUD Ziarno: gr.1,5 mm, gr. 1.0 mm, gr. 2.0 mm, gr. 3.0 mm
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